
1. 	Quali elementi appartengono all’ambito della tribologia?
	 a) Attrito
	 b) Lubrificazione
	 c) Tenuta
	 d) Usura

2.	 Quale non è una funzione della lubrificazione?
	 a) Prevenzione della ruggine
	 b) Prolungamento della durata operativa
	 c) Aumento delle velocità limite
	 d) Riduzione dell’attrito e dell’usura

3.	� Quali delle seguenti affermazioni sono vere per quanto riguarda la lubrificazione a  
grasso e olio?

	 a) La manipolazione è facilitata con l’utilizzo della lubrificazione a grasso
	 b) L’effetto di raffreddamento è maggiore con la lubrificazione a grasso
	 c) La lubrificazione ad olio è adatta a velocità più elevate
	 d) L’impatto ambientale è minore con la lubrificazione a grasso
	 e) Il grasso è il lubrificante più utilizzato
	 f) La lubrificazione a grasso è piuttosto costosa e complicata

4.	� Qual è la regola empirica per il riempimento con il grasso lubrificante?
	 a) Dal 30 al 40 % dello spazio libero del cuscinetto
	 b) Dal 20 al 50 % dello spazio libero del cuscinetto
	 c) Dal 50 al 60 % dell’alloggiamento
	 d) Dal 30 al 60 % dell’alloggiamento

5.	 Di solito la lubrificazione contribuisce al danneggiamento dei cuscinetti.
	 a) Vero
	 b) Falso

6.	 Quale delle seguenti affermazioni si applicano alla lubrificazione a olio?
	 a) Di solito è più costosa della lubrificazione a grasso
	 b) È preferibile soprattutto per i cuscinetti volventi con contatto puntiforme
	 c) �Viene utilizzata principalmente quando il calore generato dal cuscinetto deve essere dissipato in modo 

più efficace
	 d) Gli oli sono spesso miscelati per sfruttare i vantaggi di ciascuna varietà

7.	 Quali sono i grassi più adatti a basse temperature e velocità elevate?
	 a) Grassi con olio ad alta viscosità
	 b) Grassi con olio a bassa viscosità
	 c) Tutti i grassi sono adatti a questa combinazione
	 d) Nessun grasso è adatto a questa combinazione

8.	� Tutti i cuscinetti devono essere sempre re-ingrassati.
	 a) Vero
	 b) Falso

ESERCIZI

Lubrificazione



Soluzione: 1. a, b, d; 2. c; 3. a, c, d, e; 4. a, d; 5. a; 6. a, c; 7. b; 8. b; 9. c; 10. b; 11. a; 12. d; 13. a, b, e

ESERCIZI

Lubrificazione

9.	 In quale intervallo di temperatura si utilizzano gli oli minerali?
	 a) -50 °C - 50 °C
	 b) -30 °C - 100 °C
	 c) -30 °C - 150 °C
	 d) -30 °C - 200 °C

10.	�Per ottenere una lubrificazione elastoidrodinamica, bisogna solo fare attenzione  
a non usare troppo poco olio.

	 a) Vero
	 b) Falso

11.	�I cuscinetti con lubrificante solido sono utilizzati nelle applicazioni in cui lo sporco può  
entrare nel cuscinetto e nell’industria alimentare.

	 a) Vero
	 b) Falso

12.	Qual è la maggiore limitazione nell’utilizzo del lubrificante solido?
	 a) È significativamente più costoso
	 b) Le applicazioni sono più complicate
	 c) Si lava più facilmente
	 d) Bisogna prestare molta attenzione alle velocità di rotazione

13.	Quali delle seguenti affermazioni sono vere sul valore Kappa?
	 a) �Rappresenta il rapporto di viscosità della viscosità cinematica effettiva v e della viscosità nominale v1
	 b) �È necessario per determinare il fattore delle condizioni operative della durata operativa modificata dei 

cuscinetti volventi
	 c) �Le dimensioni del cuscinetto volvente e il tipo di cuscinetto volvente non svolgono alcun ruolo in ques-

to caso
	 d) �Il valore kappa può essere suddiviso in cinque condizioni di lubrificazione
	 e) �Con un valore di k ≤ 0,1, è presente una lubrificazione limite
	 f) �Un valore di k > 6 indica una piena lubrificazione


