
1. Quali sono le ragioni dello sviluppo delle crepe?
	 a) Lubrificazione insufficiente
	 b) Tempi di inattività troppo lunghi
	 c) Carichi d’urto eccessivi
	 d) Sfaldature successive

2.	 Le fluttuazioni di temperatura possono influire sullo sviluppo delle crepe.
	 a) Vero
	 b) Falso

3.	 Dove è più probabile che si formino crepe e fessure?
	 a) Gabbia
	 b) Anello interno
	 c) Anello esterno
	 d) Bordino di guida

4.	 Quali misure sono consigliate per ridurre il rischio di formazione delle crepe?
	 a) Utilizzare una gabbia di plastica
	 b) Prevenzione del sovraccarico
	 c) Verificare le condizioni di carico
	 d) Migliorare l’accoppiamento

5.	 Le fratture hanno cause fondamentalmente diverse dalle crepe.
	 a) Vero
	 b) Falso

6.	 Quali misure aiutano a ridurre il verificarsi di fratture?
	 a) Prevenzione del sovraccarico
	 b) Ottimizzazione del processo di assemblaggio
	 c) Selezione di un accoppiamento più stretto
	 d) Ridurre il supporto della spalla del cuscinetto

ESERCIZI

Crepe e fratture

Soluzione: 1. a, c, d; 2. a; 3. b, c, d; 4. b, c, d; 5. b; 6. b


